POZO DE VISITA CFE-PVMTAT

ESPECIFICACIONES

1. Concreto fc= 250 kg/cm2
2. Todo el acero de refuerzo sera Fy= (4200 kg/cm2)
3. P0zo de visita con piso &

4, Espesor de los muros de 10 cm, Acabado cemento pulido
5. Concreto elaborado con impermeabilizante integral CONCRETO
dosificado

6. Peso aproximado: 5,000 kg




")
L
s
O
2
2
LLS
=
=
T
=
=
=
Q.
Ly
T
O
=
-
>
L
'
O
N
O
Q.




	16-1
	16-2

